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Miiszaki lap
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Baumit Baumacol FlexFlow
folyékonyagyas burkolatragaszto
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= Nagymeéretii lapokhoz
m Padlofiitéshez alkalmazhato
=  Kiemelten ajanlott kiiltérben

Folyékonyagyas, azaz teljes hatoldali fedettséget biztosité nagy rugalmassagi, cementbazis(, viz- és fagyallo, emelt mindségd, hidra-
ulikus kotés(, kozépagyazasu (max. 20 mm) flexibilis ragasztéhabarcs, hosszu nyitott idével. Osztalyba sorolas MSZ EN 12004:2008
szerint C2 E S1. Fokozottan ellenéll6 oldaliranyl alakvaltozasra.

Cement, szerves két6anyag, homok, adalékszerek

Kil- és beltérben fokozott igénybevétel és felhasznalasi feltételek esetén. Keramiacsempék, burkoldlapok, mozaikok, természetes és
mikovek, finomkdlapok, gres lapok szokasos épitdipari vizszintes alapfeliiletekre t6rténd ragasztasara bel- és kiltérben egyarant.
Kiléndsen ajanlott kdzepes és nagyméretd lapok ragasztasahoz. Alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett (pl.
padloflitéshez, teraszokra, erkélyekre) helyekre. Magas kovetelményeket igényl6 kialakitasoknal, mint ipari kdrnyezetekben, egye-
netlen, deformalédé alapfellletek fokozott kdvetelmények esetén is.

Nyitott id6: kb. 30 perc
Pihentetési id6: kb. 5 perc
Korrigalhatésagi idé: kb. 10 perc
Rétegvastagsag: 3-20 mm
Fazékido: kb. 4 6ra
25 kg
Anyagsziikséglet kb. 1.5 kg/m2 1 mm rétegvastagsagnal
Vizigény kb. 5.5 - 6 |/zsak

25 kg/zsak, 42 zsak/1050 kg/raklap
Szaraz helyen, raklapon félidzva tarolhaté, felhasznalhaté a gyartastél szamitott 9 honapig.

Az 1907/2006 szamu (2006. XI1.18.) EU Parlamenti és Eurdpa Tanacsi hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes
veszélyességi besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letdltheté a www.baumit.hu honlaprél, vagy
a gyartotol igényelhet6.

Az alapfelllet vizsgalatat a mindenkor érvényes szabvanyok szerint kell elvégezni. Az alap legyen tiszta, szaraz, j6 teherbirasu, fagy-,
por-, sokiviragzas, laza, festék- és levalaszto-szer részektdl mentes, olaj és zsirmentes. Nem lehet viztaszito.

Alkalmazhato:

Minden épitbiparban szokasos (megfeleléen alapozott) alapfelliletre, pl. betonra, esztrichre, anhidrit-esztrichre, csempére-csempét
(alapozas: Baumit SuperPrimer), teraszokra, laké és kozépliletek, teraszok, padlofiités stb.

Nem alkalmas:

Fémre, fara, mlanyagra és minden olyan alapfeliiletre, melynek zsugorodasa még nem fejez6dott be.

Elokészités:

Mindig ellendrizziik a felllet szilardsagat, nedvszivoképességét. Alapozzunk erésen nedvszivo alapfeliilet esetén Baumit Grund
mélyalapozéval, nem nedvszivé fellileten Baumit SuperPrimer alapozéval.
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Felhordas

Altalanos tudnivalok

Keverés:

A porragasztét tiszta vizbe szérjuk (5,5-6,0 liter/25 kg) és lassU jarasi gépi keverdvel (keverdszar) kb. 3 percen at csomémentes,
homogén masszava keverjiuk. Kb. 5 perc pihentetés utan a habarcsot Gjra megkeverjik. A készre kevert habarcsot nem szabad viz
ismételt hozzaadasaval Gjrakeverni!

Alkalmazas:

A ragasztot megfelel6 félkorivii fogazott glettvassal 45° egyenletes rétegvastagsagban hordjuk fel a fellletre és a burkol6lapokat
ragasztasi (nyitott) idén belil, enyhén eltolva, a felliletre nyomast gyakorolva helyezziik el. Ragasztohabarcsos éleket, fugakat nedves
szivaccsal azonnal tisztitsuk meg. Az el6irt ragasztasi id6t feltétlen(il tartsuk be, tlllépése esetén (b6rosddés!) szedjik vissza a felhor-
dott csemperagasztét és potoljuk Gjjal.

Lapok beagyazédasanak mértéke a ragasztéagyba legalabb 65 %-os legyen. Kiiltérben a burkolatot minimum 1 %-os lejtéssel kell
kialakitani. Ismeretlen tulajdonsagu burkoldlapoknal prébaragasztas javasolt.

Befejezés:

Jarhat6 és fugazhaté 24 éra utén, ezalatt mechanikai terheléstdl meg kell védeni. Az elkészult burkolat 3 nap utan terhelhetd.

A fellilet, az anyag és a levegé h6mérséklete +5 °C-nal magasabb legyen a feldolgozas és a kotés ideje alatt. Csak tiszta - pl. veze-
tékes - vizet hasznaljunk. Egyéb adalékszerek- pl. fagyasgatld - hozzakeverése tilos! Az aljzatra vonatkozd szabvanyokat, elGira-
sokat, mUlszaki el6irasokat mindenkor figyelembe kell venni! A feldolgozas soran a vonatkoz6 szabalyokat, normakat és muiszaki
iranyelveket tartsuk be. Magas paratartalom és alacsony h6mérséklet késlelteti, magas hémérséklet gyorsitja a kotést és a szilardu-
last. A csempéket szarazon, beaztatas nélkil ragasztani.

Javasolt szerszam:

Elektromos keverdgép, megfelelé méretl kever6edény, kémiiveskanal, szivacs. A fogazott glettvas fogazatmérete a burkolatnak
megfelel6 legyen. - Nagymeéret(i burkol6lapok ragasztasa: félkorivii 10 mm-es fogazott glettvassal

Munkavédelem:

Termékre jellemz6 tulajdonsagok, mint dsszetétel, hulladék elhelyezés, tisztitas, kllonleges kezelés megtalalhatok a termék bizton-
sagi adatlapjan.

A sz6beli és irasbeli alkalmazastechnikai javaslataink és el6irasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és a felhaszna-
I6knak adunk segitségiil, nem koteleznek benniinket, nem alapoznak meg szerz6déses jogviszonyt és adasvételi szerz6désbol adodo mellék-kotelezettséget.
Nem mentesitik a vevét termékeink tervezett felhasznalasi célra valé alkalmassaganak sajat felel6sségre torténd ellendrzése alol.
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